
Kundenaufträge
Fachstufe 1

LF 5
Überholungs- und Erneuerungsbeschichtungen  
ausführen

Mineralische Untergründe

1. Putzfassade    Mineralputz außen
Kundenauftrag 2
Objekt 2
Instandhaltung 3
Untergrundmängel beheben 3
Untergrundvorbereitung 4
Beschichtung 5
Berechnung 5

2. Raucherzimmer     Mineralputz innen
Kundenauftrag 6
Objekt 6
Vorüberlegungen 7
Untergrundmängel erkennen 7
Untergrundvorbereitung 8
Erneuerungsbeschichtung 8
Berechnung 9

Holzuntergründe

3. Treppenhausgeländer  Holz innen
Kundenauftrag 10
Objekt 10
Entschichten 11
Abbeizer und Entlacker 11
Vorgehensweise 12

4. Hausgiebel  Holz außen
Kundenauftrag 14
Objekt 14
Vorüberlegungen 15
Untergrundvorbereitung 16
Anstrichstoff  17
Anstrichsystem 18
Vorgehensweise 19

Kunststoffuntergründe

5. Zähleranschlusssäule  Duromer außen
Kundenauftrag 20
Objekt 20
Untergrundvorbereitung 21
Beschichtung   21
Berechnung 21

Metallische Untergründe

6. Heizkörper     Eisenmetall innen
Kundenauftrag 22
Objekt 22
Vorüberlegungen 23
Untergrundmängel erkennen 23
Untergrundvorbereitung 24
Beschichtung 24
Flächenberechnung 25

7. Doppel-Garagentor verzinkter Stahl außen
Kundenauftrag 26
Objekt 26
Untergrund 27
Beschichtung 27
Vorgehensweise 28
Flächenberechnung 29

8. Dachentwässerung     Zink außen
Kundenauftrag 30
Objekt 30
Vorüberlegungen 31
Untergrundmängel erkennen 31
Haftprobleme 32
Beschichtung 32
Titanzink 33
Schichtdickenberechnung 33
Berechnung 33


